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Karakteristik Test:
1- Yaylanma Baski Sabitesi:
3200 kg - 1500 kg : 4 £0.4 mm

2- Cekme Testi:
Cekme Mukavemeti : >180 kg/em?
Uzama : >400 %

Malzeme: Nitril

Celik: YOk ve aginmalara dayamimb kalite gelik kullanilacaktir.

Celik se¢imi imalatgiya ait olacaktir.

Agikta kalan ylizeyler korozyondan korunacak sgekilde iglem yapilacaktir,

Sertlik: 55+5 ShoreA (Bilgi amacl verilmistir.)
Oncelikli degeriendirme kriteri, Karakteristik Testler olacaktr.
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