T.5 050.069:TLM Dizel Motor Kiiresel Grafitli D6kme Demir Pargalari Temin Teknik Sartnamesi

EK-2: Uriin Teslimati ile Birlikte Teslim Edilecek Belge ve Malzemeler Tablosu

Sira No Atif Yapilan Madde istenen Belge, Rapor, Sertifika veya Malzeme NOT
Ek2-Sira Nol - Uriine Ait irsaliye ve Fatura (veya irsaliyeli fatura) Belge
Ek2-Sira No2 T.5050.069-Madde 3.1. TS EN 10204 3.1 Sertifikasi Sertifika
Ek2-Sira No3 T.5 050.069-Madde 3.3. TS EN 1370 Gz Muayenesi Kontrol Raporu Rapor
Ek2-Sira No4 T.$ 050.069-Madde 3.4. Geometrik (Olgiim) Kontrol Raporu Rapor
Ek2-Sira No5 T.$ 050.069-Madde 3.5.1. Akma, Cekme, Kopma Test Raporu Rapor
Ek2-Sira No6 T.$ 050.069-Madde 3.5.1. ilgili Standarda Uygun Cekme Cubugu Malzeme
Ek2-Sira No7 7.5 050.069-Madde 3.5.1. ilgili Standarda Uygun Cil numunesi Malzeme
Ek2-Sira No8 T.$050.069-Madde 3.5.1. Sertlik Test Raporu Rapor
Ek2-Sira No9 T.$ 050.069-Madde 3.5.1. Darbe Mukavemeti Test Raprou Rapor
Ek2-Sira No10 7.5 050.069-Madde 3.5.1. Isil islem Raporu Rapor
Ek2-Sira No11 T.$ 050.069-Madde 3.5.2. Kimyasal Analiz Raporu Rapor
Ek2-Sira No12 T.5 050.069-Madde 3.6. %100 EN 1369 Manyetik Pargacik Test Raporu Rapor
Ek2-Sira No13 T.5 050.069-Madde 3.7. Basing Kontrol Raporu Rapor
Ek2-Sira No14 T.$ 050.069-Madde 4. Markalama Uygulama Raporu Rapor
Ek2-Sira No15 T.$ 050.069-Madde 6. Ambalajlama Uygulama Raporu Rapor

Ek2-Sira No16

T.$050.069-Madde 7.1

Koruma Koruyucu Yag Uygulama Raporu

Rapor




