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TURASAS TURASAS  [Eor
Eskisehir Bolge TARIH
Maduarlagu NORM (DATE)
l('\SAIZGANATURE)
KONU  : ALTIKOSE SOMUNLAR
(SUBJECT) :

Bu Tiirasas Norm dokiimani TS EN ISO 7040 numarali standart referans
alinarak hazirlanmigtir. Ilgili standartta yer alan parametrik degerlerin Tiirasags Norm
(TN) kodu karsiliklar1 bu dokiimanda agiklanmaktadir.

Tiirasas Norm Genel Gosterim

Asagidaki sekilde ilgili standarda gore kodlari verilen Tiirasags Normun genel
gosterimi agiklanmustir.
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‘ ‘—P Kaplama Tablo 3
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Tablo 1: Metrik Degerlere Karsilik Gelen Kod Tablosu

Metrik Olgiiler| Kod
M3 00
M4 01
M5 02
M6 03
M8 04

M10 05
M12 06
M14 07
M16 08
M20 09
M24 10
M30 11
M36 12

Tablo 2 : Malzeme Kalitesine Karsihk Gelen Kod Tablosu

Malzeme Kalitesi| Kod
5
6
8
10
Paslanmaz A2

MmOl |w|>

Paslanmaz A4
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Tablo 3 : Kaplamaya Karsilik Gelen Kod Tablosu

Kaplama Kod
Kaplamasiz
Cinko
Bakir
Piring
Nikel
Nikel-Krom
Bakir-Nikel
Bakir-Nikel-Krom
Kalay
Bakir-Kalay (Bronz)
Glimiis
Bakir-Giimiis
Cinko-Nikel
Cinko-Kobalt
Cinko-Demir
Fosfat
Dacromet
Geomet
Delta tone
Galvaniz

—A|lnw|D|o|O|ZIZ|rR|le|—|Z|O|MMT|O|T|>

Ornek:

Metrik Deger = 8

Malzeme Kalitesi = 8

Kaplama = Kaplamasiz

Ol¢ii ve 6zelliklerine karsilik gelen Tiirasas Norm Kodu : TN1022-04-C-
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