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(SUBJECT) :

Bu Tiirasas Norm dokiimant TS 79-21 EN ISO 7089 numarali standart
referans alinarak hazirlanmistir. Ilgili standartta yer alan parametrik degerlerin Tiirasas
Norm (TN) kodu karsiliklar1 bu dokiimanda agiklanmaktadir.

¢ d,
a2 2 -
HAZIRLAYAN ILK YAYIN TARIHI SAYFA
(PREPARED BY) ARGE (FIRST RELEASE DATE) 16.11.2020 (PAGE) 1/5

URA.F.022

03.11.2020 REV:01




TN1028

TURASAS TURASAS  |rey  |A

Eskisehir Bolge

A TARIH 03.07.2024
MudurlGgu NORM (DATE)
iMZA
(SIGNATURE)
KONU : Diz Rondela (Normal Seri)
(SUBJECT) :

Tiirasas Norm Genel Gosterim

Asagidaki sekilde ilgili standarda gore kodlar1 verilen Tiirasas Normun genel
gosterimi agiklanmastir.

TN1028-XXXX-XX

» |Kaplama Tablo 4
» |Malzeme Kalitesi Tablo 3
» [Sertlik degeri Tablo 2
» |Metrik Olgiisii Tablo 1
» [TURASAS Norm Kodu 1028
» | TURASAS Norm TN
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Tablo 1: Metrik Degerlere Karsilik Gelen Kod Tablosu

Metrik Olgiiler @d, @d, h Kod
M1,6 1,7 4 0,3 00
M2 2,2 5 0,3 01
M2,5 2,7 6 0,5 02
M3 3,2 7 0,5 03
M3,5 3,7 8 0,5 04
M4 4,3 9 0,8 05
M5 5,3 10 1 06
M6 6,4 12 1,6 07
M8 8,4 16 1,6 09
M10 10,5 20 2 10
M12 13 24 2,5 13
M14 15 28 2,5 16
M16 17 30 3 18
M18 19 34 3 20
M20 21 37 3 23
M22 23 39 3 26
M24 25 44 4 29
M27 28 50 4 31
M30 31 56 4 33
M33 34 60 5 35
M36 37 66 5 37
M39 42 72 6 56
M42 45 78 8 39
M48 52 92 8 41
M52 56 98 8 58
M56 62 105 10 43
M60 66 110 10 59
M64 70 115 10 45
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Tablo 2: Malzeme Sertligine Karsihik Gelen Kod Tablosu

Tablo 2
Govde Sertligi Sertlik Arahgi Kod
Sertlik Yok Sertlik Yok 00
200 VSD 200 VSD-300 VSD 04
300 VSD 300 VSD-370 VSD 05

Malzeme Kalitesi Celik grubunda 200 VSD veya 300 VSD kullanilir.
Malzeme Kalitesi Paslanmaz grubunda 200 VSD kullanilir.

Tablo 3: Malzeme Kalitesine Karsilik Gelen Kod Tablosu

Tablo 3
Malzeme Kod
Celik A
Paslanmaz A2 B
Paslanmaz A4 C
Paslanmaz C1 D
Paslanmaz C4 E
Paslanmaz F1 F
Piring G
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Tablo 4: Kaplamaya Karsilik Gelen Kod Tablosu

Kaplama

Kod

Kaplamasiz

Cinko

Bakir

Piring

Nikel

Nikel-Krom

Bakir-Nikel

Bakir-Nikel-Krom

Kalay

Bakir-Kalay (Bronz)

Gilimiis

Bakir-Giimiis

Cinko-Nikel

Cinko-Kobalt

Cinko-Demir

Fosfat

Dacromet

Geomet

Delta tone

Galvaniz
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Ornek:

Metrik Deger = M3
Sertlik Deger= 200 VSD
Malzeme Kalitesi = Celik

Kaplama = Cinko

Ol¢ii ve 6zelliklerine karsilik gelen Tiirasas Norm Kodu: TN1028-0304-AA
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