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Bu Türasaş Norm dokümanı DIN EN ISO 4017 numaralı standart referans alınarak 

hazırlanmıştır. İlgili standartta yer alan parametrik değerlerin Türasaş Norm (TN) kodu 

karşılıkları bu dokümanda açıklanmaktadır. 

 

  
 

Türasaş Norm Genel Gösterim  
 

Aşağıdaki şekilde ilgili standarda göre kodları verilen Türasaş Normun genel 

gösterimi açıklanmıştır. 
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Tablo 1: Metrik Değerler ve Civata Boylarına Karşılık Gelen Kod Tablosu 
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Tablo 1 (Devam): Metrik Değerler ve Civata Boylarına Karşılık Gelen 

Kod Tablosu 
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Tablo 1 (Devam): Metrik Değerler ve Civata Boylarına Karşılık Gelen 

Kod Tablosu 

 

 
 

Tablo 2 : Malzeme Kalitesine Karşılık Gelen Kod Tablosu 

 
 

NOT: 8.8 ve üzeri kaliteler için ISO 9588’ e göre Hidrojen gevrekliği 

giderme tavlaması uygulanacaktır. 
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Tablo 3 : Kaplamaya Karşılık Gelen Kod Tablosu 

 

 
 

Örnek:  

Metrik Değer = 24  

Civata Boyu = 55 

Malzeme Kalitesi = 8.8 

Kaplama = Çinko 

Ölçü ve özelliklerine karşılık gelen Türasaş Norm Kodu : TN1002-2917-CA 


